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Seccion Taller de Joyeria

=

TABLAS DE SECADO/PROPORCIONES ESMALTE

(ENDURECEDOR SB)

Endurecedor SB Endurecedor TIXO Tiempo de Tiempo de Tiempo de Tiempo de Tiempo de

Resina para catalizar 100g | para catalizar 100g secado al secado al secado al secado al secado al
resina resina tacto @ 10°C | tacto @ 20°C | tacto @ 40°C | tacto @ 60°C | tacto @ 80°C

Resina Base 51,4 51.1 1dia |6 horas|2 horas| 1 hora | 30 min
Resina Opaca 48,3 48,1 1dia |6 horas|2 horas| 1 hora | 30 min
Resina Transparente 90,9 50,6 1dia |6 horas|2 horas| 1 hora | 30 min
Resina Fluorescente 48,8 48,6 1dia |6 horas|2 horas| 1 hora | 30 min
Resina Podium 46,3 46,0 1dia [6horas|2 horas| 1 hora | 30 min

Resina etiquetas 35,7 35,5 masdeundia| 1 dia |8 horas| N/A N/A
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